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EXTRACTO

Ensayo de durabilidad natural en terreno
con tres maderas chilenas, tepa (Laurelia philippiana
LOOSER), coihue (Nothofagus dombeyi MIRB - B.L.),
pino insigne (Pinus radiata D. DON), frente al ataque de
Cryptotermes brevis (WALKER) y ensayo acelerado so­
bre albura de Pinus radiata D. DON, tratada con preser­
vadores hidrosoluble5.

Se efectuaron controles periód icos para
constatar la proliferación de las colonias de insectos y la
intensidad del ataque a la madera. El análisis estad ístico
de los resultados permitió establecer que no existía dife­
rencia significativa de ataque entre las.maderas ensaya­
das, pero sí entre los .lugares de siembra seleccionados.

Las condiciones del ensayo preliminar en la
madera tratada permitieron solamente determ inar una
diferencia significativa entre los tres tipos de pr_rvado­
res, pero no así una evaluación de los nivei41s de reten­
ción considerados.
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ABSTRAeT

Field tests with three Chilean wood species.
tepa (Laurelia philippiana LOOSER), coihue (Nothofa·
gus dombeyi MIR8 . 8.L.) m pino insigne (Pinus radiata
D. DON) on their natural resistance to the attack of
Cryptotermes brevis (WALKER) and accelerated tests
on Pinus rpdiata D. DON, sapwood treated with water­
borne preservatives.

Period ical checking showed both insect
colonies proliferation and intell$ity of attack on timber.

Statistical analysis of results allowed to
conclude that there was no significative difference in the
attack among samples of the different species. Dif·
ference between testing fields (Iocations) was meaning·
fuI. Conditions of preliminary tests on treated wood
allowed only to determine significative differences
among preservatives used, regardless of retention levels.
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INTRODucelON

En 1966 (4) se publicó la primera etapa de la investi­
gación relativa al ataque de la madera por termitos en el norte de
Chile, que supuso una evaluación de las especies de insectos y de la
madera atacada, delimitación de la zona amagada y las recomenda­
ciones tendientes a prevenir y detener el dal\o.

Sobre la base de los resultados obtenidos se planteó
un ensayo secuencial.que comprendiera la determinación de la duo
rabilidad natural comparativa de algunas maderas de inte~ co­
mercial. Posteriormente, sobre los antecedentes de esta evaluación
se efectuó un experimento en madera preservada dirigido a con·
trolar la plaga.

Respecto a este tipo de. experiencia, se han deserro­
liado numerosas técnicas de ensayo en suelos infectados por ter·
mitos, especialmente en zonas tropicales de Australia y Africa (1).
Sin embargo, la mayor(a de ellos presentó dificultades para el re­
cuento final de los insectos vivos que atacan las probetas de made­
ra.

Las técnicas para ensayos de laboratorio desarrolla·
das por KOFOID y BOWE, SEIFERT y otros investigadores (2).
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se caracterizan por presentar fenómenos de canibalismo, mortali­
dad elevada, emigración desde la madera, metamorfosis a formas
inactivas. Estos fenómenos se deben a la dificultad de establecer
en los ensayos condiciones naturales de vida de los insectos y a
que, aparentemente, los especímenes usados en laboratorio careo
cen de las características virulentas de las especies en su habitat
natural.

Teniendo presente las limitaciones señaladas, se plan­
teó un ensayo de durabilidad natural directamente en terreno.

Al instalar estaciones experimentales en el lugar mis­
mo del habitat del insecto, realizando "siembras" en el período
de su apareamiento, se espera un ciclo natural de desarrollo, difícil
de lograr en laboratorio, que proporcione los antecedentes necesa­
rios para el estudio ulterior con substancias preservadoras.

El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer
los resultados del ensayo de resistencia natural efectuado durante
3 años en el norte de Chile en las ciudades de Arica, lquique, An­
tofagasta y Copiapó, en las especies pino insigne (Pinus radiata
D. DON), tepa (Laurelia philippiana LOOSERJ y coihue (Notho­
fagusdombeyi MIRB - B.L.J usando reproductores funcionales per­
tenecientes a la especie de termitas de madera seca Cryptotermes
brevis (WALKERJ, única especie de termitas existente en la
región evaluada.

En este informe se entregan los resultados de las ob­
servaciones recogidas durante el período de experimentación en
terreno.
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De acuerdo al plan de traba­
jo propuesto (4). se sembraron un total
de 50 probetas de madera por especies
en los lugares señalados para el ensayo
de tres años de duración, y un total de
20 probetas por especie para el ensayo
de dos años de duración, con un mínimo
de cuatro repeticiones por especie.

Inspecciones visuales perió­
dicas permitieron evaluar el grado de
proliferación de las colonias, el tipo y
avance del deterioro, la influencia de
factores climáticos, ambientales y de la
especie de madera en el desarrollo del
insecto.

Los reproductores se sem­
braron durante los períodos de enjam-

METODOL061A

brazón acaecidos en los meses de verano
de los años 1967 y 1968, respectiva­
mente, con el fin de obtener los antece­
dentes mencionados, al final del primer,
segundo y tercer año de exposición de
las probetas de madera.

Para verificar la técnica de
siembra por desarrollar y, en lo posible,
la efectividad de algunos preservadores,
se inició al comienzo del tercer año, un
ensayo acelerado de resistencia en pro­
betas tratadas, usando madera de albura
de pino insigne, impregnada con diferen­
tes sustancias preservadoras hidrosolu­
bies. Los resultados de este ensayo se
dan también a conocer en este informe.
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MATERIAL
EXPERIMENTAL

PROBETAS PARA EL ENSA YO DE
DURABILIDAD NA TURAL

Las probetas proven ían de
tres especies de madera seleccionadas en
cuatro barracas de Santiago. Las dimen­
siones nom inales de las probetas fueron
2" x 4" x 25 cm de largo, para aquellas
destinadas al ensayo de uno y dos años
de duración y de 2" x 4" x 50 cm de
largo para el material a ensayar durante
tres años.

Del material muestreado se
prepararon las probetas y se estabil iza­
ron al aire durante algunos meses. Un
exceso de un 500 /0 permitió seleccionar
las mejores, eliminando aquellas probe­
tas que presentaban defectos visibles co­
mo nudos muertos, grietas, rajaduras,
partiduras, etc.

Cada probeta de 25 cm de
largo ten ía una perforación en el extre-
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mo de 12 mm de diámetro x 25 mm de
profundidad y un tapón de madera de
la misma especie, que permitía la entra·
da de aire al hueco, con el objeto de
reproducir lo mejor posible las condicio·
nes naturales de un hueco u orificio na·
tural, seleccionado por una pareja de
reproductores funcionales para su apa­
reamiento (Fotos 1 y 2).

Las probetas de 50 cm de
largo poseían perforaciones y tapones
sim ilares, pero en ambos extremos.

PROBETAS PARA EL ENSA YO CON
PRESERVADORES

Probetas de albura de pino
insigne de dimensiones nominales de
1" x 2" x 15.cm de largo. Se elaboraron
de madera de albura procedente de la
zona de Los Angeles, secada al aire du­
rante cinco meses en Santiago.



Foto 1. Probeta usada en ensayo de durabilidad natural.

Foto 2. Desarrollo de colonia en tapón de una probeta. En el corre
transversal se observa parejas de reproductores funcionales y ninfas.
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En un extremo de cada prQ­
beta se insertó un tarugo de albura de
álamo (Populus nigra) de 8 mm x 8 mm
y 22 mm de largo (ver foto 3) en el cual. 'se practiCÓ una perforación de aproxi-
madamente 4 mm de diámetro y 10 mm
de largo, provista de un tapón de made­
ra. En dicha perforación se colocaron
parejas de reproductores funcionales re­
colectadas durante el período de siem­
bra. De este modo se sometió la pareja a
un ensayo con preservadores, proporcio­
nándole, inic!almente en su acondiciona­
miento, un habitat favorable mediante
u~ madera blanda de reconocida acep­
tacIón por los termitos de madera seca.

TRA TAMIENTOS

Las probetas se impregna­
ron en laboratorio con las soluciones

preservadoras por el método de vacío­
presión, "a rechazo".

BA TERIAS y COBERTIZOS

Baterías. - Con el objeto de realizar la re-
colección de los reproductores y

poder visualizar la pérd ida de alas y for­
mación de filas o parejas características,
que precede al apareamiento, se diseña­
ron cajas o baterías con tapa de vidrio
movible y provistas de entradas con
"mangas" para las manos. Este d ispositi­
vo permitió a los operadores seleccionar,
con gran facilidad, los insectos a sem­
brar, permitiendo la óptima observación
de las parejas y evitando elegir individuos
malogrados o sin el desarrollo debido.

CobertizO$.- Las probetas se ubicaron en
cobenizos de madera, para su

protección, como se indica en las fotos 4
y5.

Foto 3. Ensayo con probetas tratadas. Tarugo de álamo atacado
sin tratar, usado en el ensayo.
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Fotos 4 Y 5. Cobertizos usados en la instalación de los ensayos.
Se observan probetas instaladas.
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LUGARES DE ENSA YO

Uno de los principales fac­
tores para la buena marcha del experi­
mento fue la selección del sitio óptimo
para la ubicación de los cobertizos en
las diferentes regiones. Se colocaron en
áreas al aire libre que ofrecían un alto
grado de seguridad para la continuidad
del experimento, debido a la constante
vigilancia que proporcionaron las institu­
ciones que colaboraron con el ensayo.

Los lugares finalmente ele­
gidos fueron: ARICA, Vivero Forestal
de la Junta de Adelanto de Arica.

IQUIQUE: Estación Meteo­
rológica de la Fuerza Aérea de Chile.
Aeropuerto Cavancha, Cavancha.

ANTOFAGASTA: Barraca
de Maderas Raleo S.A.

COPIAPO: Vivero Forestal
del Ministerio de Agricultura.



SIEMBRA Y
CONTROL DE PROBETAS

SIEMBRA DE PROBETAS PARA EL
ENSA YO DE DURABILIDAD NATURAL

Debillo a la trascendencia
de esta etapa en 'los resultados del ensa­
yo, fue necesario desarrollar una técnica
especial de "siembra o inoculación" de
las parejas de reproductores funcionales,
en las probetas de las tres especies de
maderas consideradas.

El estudio previo del pe­
ríodo en que se desarrolló la enjambra­
zón en los diferentes lugares, permitió
establecer las mejores fechas para efec·
tuar la recolección de insectos (enero y
febrero).

Se procedió a recolectar, en
cada ciudad, madera (en su mayoría
empleada en construcción) atacada por
termitas, conteniendo un "nido" con
gran número de reproductores maduros

(alados) que estaban en condiciones de
realizar, en breve, el corto vuelo en en­
jambre.

Dicha etapa, de difícil reali­
zación, se ejecutó con éxito. Previamen·
te se efectuó una acuciosa revis'ión de
numerosas construcciones que presenta­
ban notorio ataque en las cuatro ciuda­
des contempladas en el ensayo.

Los trozos de madera con­
teniendo los reproductores alados se lle­
varon en bolsas de polietileno hasta las
baterías señaladas anteriormente, en
donde se procedió a destrozar la madera
y exponer los termitas alados a la luz.
Un hábito característico de los reproduc·
tares, una vez desprendidas sus alas (por
una sutura existente en su base) median-
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te una sacudida vigorosa, es formar filas
o "cadenas" de insectos que finalmente
forman parejas de individuos de distin­
to sexo. Aprovechando este hábito, re­
sultó fácil identificar las parejas de re·
productores maduros e introducirlas en
las perforaciones de cada probeta. Esta
operación se real izó evitando someter a
los insectos a una manipulación excesi·
va, que pudiese afectar en alguna forma
el proceso de apareamiento natural.

Una vez introducidos los in·
sectos en las cavidades o "nidos" artifi·
ciales, éstos se obturaron con tapones de
madera quedando terminada la opera·
ción de siembra. Las probetas se trasla­
daron luego a los cobertizos y se coloca·
ron allí en posición horizontal (Ver foto
5).

SIEMBRA DE PROBETAS TRATADAS

En esta siembra se repitió el
mismo procedimiento de recolección pa·
ra el ensayo de durabilidad natural. Se
efectuó en enero de 1968 en la localidad
de Azapa (Arica) coincidiendo con el
comienzo del tercer año del experimento
anterior.

Una vez sembradas las pro­
betas tratadas de albura de pino insigne
se llevaron al Vivero Forestal en la ciu·
dad de Arica y se instalaron en el cober·
tizo junto a las probetas de durabilidad

20.

natural, permaneciendo, en este lugar,
alrededor de un año sometidas a la
acción de los termitos.

CONTROLES

Se realizaron controles vi­
suales (superficiales) de las probetas ex·
puestas, con intervalos de seis meses a
partir de enero de 1966, durante tres
años consecutivos.

A través de "evidencias ex­
ternas" en las perforaciones de las pro­
betas, corro presencia de "pellets" o de·
yecciones, insectos vivos o muertos, se­
llos intactos o rotos, aserrín, fue posible
determinar la existencia probable de acti­
vidad (insectos vivos) en cada probeta.

Los controles, que significa­
ron la destrucción de series de probetas
adicionales, permitieron observar la for­
ma y grado de desarrollo de las colonias
en el interior de cada muestra. Estos se
efectuaron con intervalos de un año a
partir de enero de 1967.

La revisión final, mediante
la destrucción de la totalidad de las pro·
betas ensayadas, se efectuó en abril de
1969, y permitió el recuento real de in·
sectas vivos o muertos, ninfas, huevos,
pellets, y la valorización de la forma y el
grado del ataque.



Foto 6. Cryptotennes brevis (WALKER). Reproductores funciona/es,
ninfas en diferentes etapas de desarrollo.

Foto 7. Cryptotermes brevis (WALKER). Reproductor funcional,
ninfa, huevos, deyecciones (pellets).
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Foto 8. Ataque en tapón. Se observan orificios de entrada
y los "sellos" caracter/sticos en tapón de pino insigne.

Foto 9. Cryptotermes brevis (WALKER). Ataque en el interior
del tapón de pino insigne.



Foto 10. El corte muestra el orificio de siembra de una probeta para el
ensayo de durabilidad natural. Se observa grupo de ninfas en el fondo.
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Foto 11. Formación característica
de un "nido" por pareja de repro­
ductores funcionales.

Foto 12. Corte transversal de pro­
beta. Colonia de Cryptotermes
brevis (WALKER), en galería for­
mada desde el orificio de siembra
hacia el interior. Se observan re­
productores y ninfas de difere~

te grado de desarrollo.
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Foto 13. Ensayo de probetas tratadas. En la base del tarugo de álamo
el ataque /lega solamente hasta las proximidades de la madera tratada.
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RESULTADOS

ENSAYO DE
DURABILIDAD NA ruRAL

Se anal izaron los rlIIUltados
del axperimento para detenninar si exis­
tía alguna relación entra factores tales
cano el IUglr de ensr,o y especie de ma­
dera de la. probetaa.

Laa probetas • clasificaron
de acuerdo a la intensidad da lW:lua de­
terminando tntl categaías ° niveles:
ataeJHl fuerte, ataque medio y sin ata­
que.

Se obIervó el número de
insectos vivos por probeta y se determi·
n6 que existía una correlaci6n muy
alta, 99,5°/0, entre el número de insec­
tos vivos y la intensidad del ataque.

26.

Tanto la caracter ística de
los datos obtenidos ilIl los controles pe­
riódico., como el tipo de resultadOs es­
tadílticos que se pnttendía obt_r del
experimento, irwlujeron al d_rrollo de
un anjlisi. de varianza que considera dos
factores y una variable continua. Se em­
pleó, en consecuencia, el número de in­
saetos vivos por probeta como variable
continua y como factores: el lugar de
siembra y la especie de madera involu­
crada.

El número de réplicas varia­
ba entra 5 y 16 probetas por cada com­
binación de lugar y especie de madera.

La metriz de los datos con­
sisti6 en 12 combinaciones considerados
los cuatro lugares: Arica, lquique, Anto­
fagasia y Copiap6, y las tres especies da
madera:pino, tepa y coihue.



Análisis estadlstico

Cuadro 1. Matriz preliminar de los datos

E",ecie

Promedio
Lugar Pino Tepa Coihue Tala' Lugar

N X N X N X N X
---

Arica 16 57 16 54 12 37 44 148 3.36
Iquique 15 16 15 25 14 6 44 47 1,07
Anlofagasta 15 10 16 4 16 O 47 14 0,30
Copiapó 5 12 5 2 6 8 16 20 1,25
TOTAL 51 95 52 85 48 49 151 229
Promedio
especie 1,86 1,63 1,02

N: NO de repeticiones
X: Total de insectos vivos/categoría.

El Cuadro 1 muestra los da­
tos sin procesamiento obtenidos de los
controles. Se realizó un análisis prelimi­
nar de varianza que no consideró el efec­
to de un factor a otro; los resultados se
indican en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Análisis de varianza preliminar

Fuente de variación G.L. S.C. M.C. F

A + B 11 257,0 76,6
A (sin BI 3 229,9 9,3 17,49 00

B (sin Al 2 18,6 4,38 2,12 n.s.

ERROR 139 608,7

TOTAL 865,7

G.L.: Grado de libertad; S.C.: Suma de los cuadrados
M.C.: Media de los cuadrados
F: Factor de si9nificación;
A: Lugar;
B: E",ecie de madera
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A continuación, y mediante
un experimento factorial, fue posible
determinar los promedios de cada factor
considerado, eliminando el efecto del

otro. Así se pudo calcular la influencia
de cada factor como si no existiera el
otro.. El Cuadro 3 muestra los valores
promedios ajustados de los datos.

Cuadro 3. Matriz de los promed ios ajustados

Especie

Lugar Promedio

Pino Tepa Coihue Lugar

Arica 3,6354* 3,2685 3.1281 3.3440
Iquique 1,3557 0.9888 0,8484 1.0643
Antofagasta 0,5955 0,2286 0.0882 0,3041
Copiapó 1,5549 1,1880 1,0476 1,2635
Promedio
especie 1,7854 1,4185 1,2781

• Número de insectos vivos por probeta.

Una vez obtenidos los pro·
medios ajustados, se puede cumplir el

análisis de varianza. El Cuadro 4 muestra
los resultados de dicho análisis.

Cuadro 4. Resultados de análisis de varianza

Fuente de v.iación G.L. S.C. M.C. F

A+B 5 237,8 73,07
A ajustado por B 3 219,2 3,95 16,68**(5,*0)
B ejustado por A 2 7,9 4,38 "::1 n.s.

ERROR 139 608,7

G.L.: Grados de libertad;
M.C.: Media de los cuadrados;
A: Lugar;

Los resultados del análisis
permiten afirmar que el factor A,lugar,
tiene una influencia significativa,
99,50 /0, sobre el número de insectos vi·

28.

S.C.: Suma de los cuadrados;
F: Factor de significación;
B: Especie de madera

vos por probeta ensayados. En cambio, el
el factor B, especie de mlidera, no parece
tener significación sobre el ataque.



ENSA YO DE PROBETAS TRATADAS

La finalidad del ensayo ra­
dicaba en determinar si existía una di­
ferencia significativa de la capacidad de
protección de la madera entre los preser­
vadores utilizados.

El resultado de las observa­
ciones realizadas, luego de un año de ex­
posición de las probetas al ataque de ter­
mitos (ver Cuadro 1), debió someterse a
un análisis estad ístico de covarianza.

Sin embargo, los resultados
de dicho análisis no se incluyen, debido
a que, bajo las condiciones del ensayo,
no fue posible evaluar la efectividad re­
lativa de cada preservador.

El número de insectos
inoculados por probeta, para el período
de un año, resultó insuficiente para esta­
blecer un ataque de cierta consideración
en' la madera tratada. En su mayoría,
las colonias de insectos se limitaron a
atacar la madera blanda del tarugo, y
pudieron sobrevivir el tiempo considera­
do, sin ,necesidad de alimentarse de la
madera preservada.

Cuadro 5. Datos del experimento

Preservadores
Réplicas

Compuestos de Compuestos de Compuestos de
Cobre-Cromo·Boro Boro Cobre-Cromo-Arsénk:o

x V x V x V

1 2,9 2 1,6 O 5,3 2
2 2,9 2 1,6 O 5,3 4
3 2,9 6 3,1 1 5,3 4
4 5,5 2 3,1 O 7,0 2
5 5,5 2 5,0 2 7,0 4
6 5,5 2 5,0 O 7,0 6
7 7,1 2 7,0 O 9,1 2
8 7,1 2 7,0 O 9,1 2
9 7,1 O 7,0 O 9,1 O

x

V

Retención del preservador, kg/m3

Número de insectos vivos por probeta.

Si bien los resultados permi­
ten afirmar que existe una diferencia sig­
nificativa entre los tres tipos de preser­
vadores, ella proviene del hecho de haber
empl~ado uno fácilmente difundible (en

las condiciones de humedad ensayadas)
hacia el tarugo sin tratar, provocando la
muerte prematura de gran parte de los
reproductores funcionales sembrados.
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CONCLUSIONES
GENERALES

Como resultados generales
del estudio pueden señalarse:

Validez de las nuevas técnicas de
siembra empleadas que determinaron
un bajo grado de mortal idad (debido
a esta causa) de los reproductores fun­
cionales.

Lento grado de desarrollo de las colo­
nias generadas en los primeros años de
vida. Ello incide en un ataque de la
madera de pequeña magnitud. El ma­
yor desarrollo observado a 'partir del
tercer año permite afirmar que el ata­
que adquiere mayor intensidad a par­
tir del tercer o cuarto año de vida de
la colonia.

Conocimiento sobre la modalidad de
formación de una colonia normal de

30.

esta especie, de cuyas características
merecen destacarse las siguientes:

a) La carencia de la casta de obreros
en las colonias. Toda la actividad
que éstos despliegan en otras espe­
cies la realizan aquí las ninfas que
son los verdaderos agentes de des­
trucción. Las colonias están gene­
ralmente, formadas por ninfas y
soldados; estos últimos no se halla­
ron en el experimento.

b) La transformación de gran parte de
las ninfas en individuos alados ha­
cia el período de enjambrazón.

c) La permanencia de las colonias en
la madera, asegurada aun ante la



ausencia de la reina. Una o varias
ninfas neotécnicas pueden ser fe­
cundadas y llegar a poner huevos.

El error experimental en la evaluación
de la efectividad relativa de preserva­
dores en las probetas tratadas, penni­
te recomendar para ensayos futuros:

a) Usar tarugos de albura con perfora­
ciones de mayor volumen que las
empleadas.

b) Inocular la probeta con un número
mayor de insectos adultos, no ne-

cesariamente reproductores funcio·
nales, que permita asegurar, luego
de un período de aclimataci6n de
los insectos al habitat del ensayo,
el ataque efectivo de la madera tra­
tada.

Las técnicas de ensayo no penniten
establecer diferencias entre preserva­
dores "fijables" y "Iixiviables" debido
a que la difusión de éstos últimos ha­
cia el tapón (en las condiciones de hu­
medad ensayadas) provoca la muerte
prematura de los insectos sembrados.

31.
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MICHELI S., Humberto. Resistencia de algunas maderas al ataque de
Cryptorerme. brevi. (WALKERI. Por ... y Enrique del Rro G. San·
ti'!ll", Chile, Instituto Forestal, 1971.

34 p. i1us. (Serie Investigación NO 61.

Ensayo de durabilidad r.atu~a1 en terreno con tres maderas creci·
das en Chile, frente al ataque de Cryptotermes brevis fWALKER), y ensayo
aceferado sobre atbura de Pinus radiata D. DON tratada con preservadores
hidrosolubles.

Se efectuaron controles periódicos para constatar la proliferación
de las colonias de insectos y la intensidad del ataque a la madera.

El análisis estadístico de los resultados permitió establecer que no
existía diferencia significativa de ataque entre las maderas ensayadas, pero
si entre los lugares de siembra seleccionados.

Las condiciones del ensayo preliminar en madera tratada permi­
tieron solamente determinar una difere~ia significativa entre los tres tipos
de preservadores, pero no así una evaluación de los niveles de retención
considerados.

MICHELI S., Humberto. Natural res'stence of sorne Chil..n wood
spocies anacked by Cryptot.,.",es brevi. (WALKERI. By ... and Enri·
que del Rro G. Santiago, Chile, Instituto Forestal, 1971.

34 J'. iIIus. Onvestigation Series NU 61.
Fteld tests of natural resistence of three Chilean wood species

attacked by Cryptotennes brevi. (WALKERI and accelerated test on Pinu.
f7Kiiat1l D. DON sapwood treated with waterborne preservatives are
presented.

Periodical controls were made in arder to determine me insect
prolification and the intensity of wood attack.

Statistical analysis of me results concludes that there was no
significant difference among 1he Sémples of the species attacked, but it
was considerable in me testing fields (locations).

lhis preliminary stUC::y permits only to determine significant
differences éIl10ng the prnervatives usad, without considering retention
1....ls.

MICHELI S., Humberto. Resistencia de algunas mederas al ataque da
Cryptoterme. brevi. (WALKERJ. Por ... y Enrique del Rro G. San·
tiago, Chile, Instituto Forestal, 197,1.

34 p. ilus. (Serle 'Investigación NO 6).

Ensayo de durabiltdad natural en terreno con tres maderas creci­
da. en Chile, frente al ataque de Cryptotennes brevi. (WALI<ERI, y ensayo
acelerado sobre albura de Pinus radiata D. DON tratada con preservadores
hidrosolubles.

Se efectuaron controles periódicos para contatar la proliferaci6n
de las colonias de insectos y la intensKtad del ataque a la madera.

El análisis estadístico de los resultados permiti6 establecer que no
exist{a diferencia signfficativa de ataque entre las maderas en~va:t8S, pero
si entre los lugares de siembra seleccionados.

Las condiciones del ensayo preliminar en madera tratada penni-.
tieron solamente determinar una diferencia significativa entre los tres tipos
de preservadores, pero no así una evaluación de los n~es de retenci6n
considerados.

MICHELI S., Humberto. Natural resistence of sorna Chilean wood
opeci.. attacked by Cryptotennes brevi. (WALKERI. By ... and Enri·
quede! Rro G. Santiago, Chile, Instituto Forestal, 1971.

34 p. iIIus. (Investigation Series NO 61.

Field tests of natural resistence of three Chilean wood species
anacked by Cryptot.,.",e. brevi. (WALKERI and accelerated test on Pinu.
rwJiaf1l D. DON sapwood treated with waterborne preserv8tives' are
preoented.

Periodical controls were made in order to determine 1he ioseet
prolification and the intensity of wood attaek.

Statistical analysis of the results concludes that there was no
significant difference among the samples of the species attaeked, but it
was considerable in the testing fields (Iocations).

lhis preliminary study permits only to determine signiftcant
differences among the preservatives used, without considering retention
1..e1s.
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